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В статье отражён процесс развития норм проектирования нежёстких дорожных 
одежд на территории Российской Федерации в части уточнения расчётных характери-
стик грунтов земляного полотна. Рассмотрены некоторые аспекты исследований, 
направленных на обеспечение качества проектирования автомобильных дорог за счёт 
более полного учёта признаков географического комплекса отдельных административ-
но-территориальных образований России. Показаны основные подходы к определению 
влажности грунтов земляного полотна в расчётный период года. Установлены зависи-
мости изменения модуля упругости глинистых грунтов от их относительной влажности. 
Приведены расчётные значения характеристик влажности, прочности и деформируемо-
сти глинистых грунтов рабочего слоя земляного полотна. 
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REGIONAL STANDARDS FOR PAVEMENT DESIGN 
ACCOUNTING FOR GEOGRAPHIC COMPLEX VOLATILITY 

The article describes the elaboration of design standards for flexible pavements in the Rus-
sian Federation and focuses on specifying the estimated characteristics of subgrade soils. The 
aspects of research aimed at the  quality improvement of road design are considered herein 
which can be provided due to observations of the geographic complex of administrative units 
of the country. The basic approaches to the determination of subgrade soil humidity are shown 
for the base period of the year. The dependences between the Young’s modulus of clay soils 
and relative humidity are obtained. The estimated values of subgrade soil humidity, Young’s 
modulus, strength and deformation are given in this paper. 
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Целями Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 г. (в редакции от 11 июня 2014 г. № 1032-р), Стратегии социально-эконо-
мического развития Сибири до 2020 г. (от 5 июля 2010 г. № 1120-р), а также 
                                                        
 Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 14-07-00673 А). 



160 А.В. Сухоруков  

региональных транспортных программ предусмотрено развитие транспортной 
инфраструктуры, обеспечение качества проектирования и строительства авто-
мобильных дорог, а также безопасности дорожного движения, увеличение их 
пропускной способности и скоростных параметров. Это связано с реализацией 
ряда проектов по освоению минерально-сырьевых ресурсов, добыче и перера-
ботке полезных ископаемых, созданию высокотехнологичной продукции и раз-
витию машиностроительных и агропромышленных комплексов в регионе. 

Достижение обозначенных целей, например, на территории Западной 
Сибири возможно за счёт более полного учёта изменчивости признаков гео-
графического комплекса. В первую очередь, это связано с тем, что действую-
щие в Российской Федерации строительные нормы и правила по проектиро-
ванию автомобильных дорог и их основных конструктивных элементов (до-
рожная одежда и земляное полотно) были разработаны по результатам 
исследований, выполненных в основном в европейской части страны, имею-
щей значительные отличия от районов Зауралья. 

Впервые в 1941 г. научным коллективом, работавшим под руководством 
профессора Н.Н. Иванова, был предложен метод расчёта дорожных одежд 
Дорнии [1]. После проведения широкой программы экспериментальных ис-
следований, направленных на его производственную проверку, а также уточ-
нение расчётных характеристик грунтов и материалов конструктивных слоёв 
дорожных одежд [1, 2] метод был включён в инструкцию ВСН 46-601. При 
этом расчёт нежёстких дорожных одежд осуществляли только по условию 
прочности. Однако, как потом показала практика, спустя уже половину рас-
чётного срока службы на покрытиях дорожных одежд, запроектированных по 
таким нормам, начинали образовываться трещины, просадки и колейность [2]. 

Предложенные профессором Г.И. Покровским идеи о необходимости 
обеспечения устойчивости против сдвигов в подстилающем грунте были реа-
лизованы в инструкции ВСН 46-722. Впервые в ней появились значения рас-
чётной относительной влажности (Wр) грунтов земляного полотна, нормиро-
ванные по дорожно-климатическим зонам (II–V ДКЗ) и типам местности по 
условиям увлажнения, а также рекомендуемые расчётные значения прочност-
ных и деформационных характеристик грунтов земляного полотна автомо-
бильных дорог с усовершенствованными покрытиями. 

Позже, в 1978 г., вышли методические рекомендации по совершенствова-
нию проектирования дорожных одежд нежесткого типа [3], в которых были при-
ведены элементы, направленные на уточнение отдельных положений ВСН 46-72. 
В частности, была дополнена таблица с расчётными характеристиками грунтов 
их значениями при пониженной влажности. 

В инструкции ВСН 46-833 предложен совершенно иной подход к назна-
чению расчётной влажности грунтов. Разработчики ввели дифференциацию 

                                                        
1 Инструкция по назначению конструкций дорожных одежд нежесткого типа: ВСН 46-60 / Ми-
нистерство транспортного строительства СССР. М.: Автотрансиздат, 1961. 78 с. 
2 Инструкция по проектированию дорожных одежд нежёсткого типа: ВСН 46-72. М.: Транс-
порт, 1973. 112 с. 
3 Инструкция по проектированию дорожных одежд нежёсткого типа: ВСН 46-83 / Минтранс-
строй СССР. М.: Транспорт, 1985. 157 с. 
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средней многолетней влажности грунтов в зависимости от дорожно-климати-
ческих зон и подзон, выделенных на территории бывшего Советского Союза. 
Также впервые приведены значения средней влажности грунтов в I дорожно-
климатической зоне, которая разделена на три подзоны (северную, централь-
ную, южную). Появились и совершенно новые рекомендации, предусматри-
вающие снижение средней влажности грунтов при расчёте дорожных одежд, 
с учётом устройства водонепроницаемых обочин, теплоизоляционных слоёв 
и др. В итоге расчётную влажность следовало определять в зависимости от 
уровня проектной надёжности конструкции дорожной одежды. Такой подход 
повлёк за собой и изменения таблицы с расчётными характеристиками глини-
стых грунтов, получившей более широкий диапазон значений за счёт увели-
чения интервала расчётной влажности (от 0,5 до 0,95 д. ед.). 

Рассматривая изменения в ОДН 218.046-014, следует отметить то, что 
расширен интервал средней влажности грунтов во II и III дорожно-климати-
ческих зонах за счёт увеличения числа подзон. Помимо этого, в нормах нашли 
отражение результаты исследований сотрудников Омского филиала Союздор-
нии Б.В. Белоусова [4] и А.С. Пилипенко [5] по нормированию значений сдви-
говых характеристик грунтов при динамическом воздействии нагрузок. 

Разработчики норм неоднократно обращают внимание на то, что при 
проектировании дорожных одежд в различных регионах Российской Федера-
ции наряду с положениями, нашедшими отражение в ОДН 218.046–01, следует 
руководствоваться и результатами региональных исследований. Однако на се-
годняшний день на территории России отсутствует единая методология форми-
рования региональных норм проектирования нежёстких дорожных одежд. По 
мнению ряда авторов [6, 7], такие исследования должны учитывать особенно-
сти региональных признаков геокомплекса и базироваться на двухстадийном 
подходе: в первую очередь, необходимо выделять однородные территории (до-
рожные районы) в административных образованиях России, а затем для этих 
территорий нормировать комплекс расчётных величин характеристик грунтов 
земляного полотна с учётом региональных признаков геокомплекса. 

Изучение региональных особенностей формирования состава и свойств 
грунтов осуществляется несколькими научными коллективами. Так, широко 
известны результаты исследований группы учёных, возглавляемой профессо-
рами Е.М. Сергеевым, А.В. Минервиным [8], В.Т. Трофимовым [9], 
Г.И. Швецовым [10] и др. 

Особенностям изменения свойств техногенных глинистых грунтов зем-
ляного полотна в годовом цикле водно-теплового режима в Западно-
Сибирском регионе посвящены работы А.О. Афиногенова, М.В. Бадиной, 
С.В. Ефименко, выполненные под руководством профессора В.Н. Ефименко 
[11–13]. Результаты их исследований показали, что признаки географического 
комплекса зонального, интразонального и регионального характера, соответ-
ствующие районам Западной Сибири, существенно отличаются от ранее изу-
ченных условий европейской территории России. Так, по данным гидроме-
                                                        
4 Проектирование нежёстких дорожных одежд. ОДН 218.046–01 / Государственная служба 
дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации. М: Информавтодор, 
2001. 145 с. 
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теорологической сети географической зоны лесов с избыточным увлажнением 
грунтов, в районах Западной Сибири продолжительность морозного периода 
в 1,2–1,4 раза превышает аналогичный показатель европейской части Россий-
ской Федерации, а глубина промерзания грунтов здесь больше в 1,6–2 раза. 
Отмеченные признаки обусловливают значительное влагонакопление и пучи-
нообразование в промерзающем земляном полотне, снижение несущей спо-
собности дорожных конструкций при их оттаивании. 

Это свидетельствует о недоучёте природно-климатических условий 
районов Западной Сибири при назначении расчётных параметров, характери-
зующих свойства грунтов в инструкциях и рекомендациях по проектированию 
дорожных одежд, которые существенно отличаются от величин, рекомендуе-
мых ОДН 218.046–01, что не позволяет принимать обоснованных решений, 
обеспечивающих качество проектирования. 

Существенное влияние на надёжность дорожных одежд оказывают 
прочностные (угол внутреннего трения φ, удельное сцепление С) и деформа-
ционные (модуль упругости Е) свойства грунтов рабочего слоя земляного по-
лотна, значения которых зависят от влажности. Вопросам исследования влия-
ния влажности грунтов на их свойства посвящены работы В.Ф. Бабкова, 
Ю.М. Васильева, А.К. Бирули, И.А. Золотаря, Ю.Л. Мотылёва, Н.А. Пузакова, 
В.М. Сиденко, А.Я. Тулаева, Н.Я. Хархута и др. 

Так, в работе [14] автором отмечено, что характеристики Е, φ и С гли-
нистых грунтов значительно снижаются при увеличении влажности, особенно 
в процессе оттаивания, что обусловлено содержанием в них пылеватых 
и глинистых фракций. Поэтому значения расчётных свойств глинистых грун-
тов при проектировании нежёстких дорожных одежд следует назначать при 
соответствующей величине расчётной влажности. 

В настоящее время сложилось три основных подхода к определению 
расчётной влажности [15]: 

1. Натурные наблюдения за влажностью грунтов рабочего слоя земляного 
полотна на сети автомобильных дорог за счёт устройства стационарных постов 
наблюдения или на специализированных испытательных полигонах. Но, учи-
тывая тот факт, что в России сеть автомобильных дорог развита неравномерно, 
проведение мониторинга влажности возможно далеко не для всех территорий, 
а результаты таких наблюдений не всегда могут быть доступны проектным ор-
ганизациям. Выполнение крупномасштабных исследований на специализиро-
ванных полигонах, сходных по масштабу с выполняемыми, например, на тер-
ритории США [16], Японии [17] или Кореи [18], в России практически невоз-
можно ввиду очень высокой стоимости строительства и эксплуатации таких 
объектов [19]. Однако стоит отметить, что Государственная компания «Авто-
дор» ведёт работу по созданию первого в России испытательного полигона ли-
нейного типа, который будет располагаться на одном из основных направлений 
автомагистрали М-4 «Дон» в Ростовской области [20, 21]. 

2. Инженерные изыскания, предшествующие разработке проектной до-
кументации на строительство автомобильной дороги. В подобных случаях 
отбор проб грунта ненарушенной структуры, а также испытания по определе-
нию характеристик прочности и деформируемости ведутся в ограниченный 
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временной промежуток. Чаще всего это летний период, в который происходит 
уменьшение влажности (просыхание) грунтов земляного полотна, в то время 
как наибольшая влажность достигается к концу холодного периода (расчёт-
ный период года). 

3. Прогнозирование расчётной влажности с применением методов мате-
матического моделирования. Наиболее полно исследования процесса накопле-
ния влаги в грунтах земляного полотна отражены в работах профессоров 
И.А. Золотаря, М.Б. Корсунского Н.А. Пузакова, В.И. Рувинского, В.М. Сиден-
ко и их учеников. Разработанные ими методы распространяются на территории 
с индивидуальным сочетанием признаков географического комплекса. 

На территории, например, Западно-Сибирского региона метод профес-
сора И.А. Золотаря показал высокую сходимость результатов экспериментов 
и теоретических вычислений, что подтверждено в исследованиях В.Н. Ефи-
менко [22], С.В. Ефименко [23], М.В. Бадиной [24], Е.И. Кирякова [25], 
В.М. Маркуц [26], К.С. Полянской [27]. 

Предложенная им математическая модель установления Wр для условий 
близкого залегания уровня грунтовых вод предполагает последовательное 
установление влажности по сезонам года [28]: 

– выявление средней влажности грунтов, формирование которой проис-
ходит в период, когда осадки в виде дождя превалируют над количеством вла-
ги, испаряющейся с поверхности дорожного полотна (τвл); 

– определение средней весенней влажности грунтов рабочего слоя зем-
ляного полотна к концу зимнего периода (Wвес), принимаемой в дальнейшем 
за расчётную влажность (Wвес = Wр). 

Для участков автомобильных дорог с глубоким залеганием уровня 
грунтовых вод по результатам многолетних исследований водно-теплового 
режима сезонно промерзающих грунтов земляного полотна на территории 
Юго-Востока Западной Сибири [22] профессором В.Н. Ефименко разработан 
метод, позволяющий учитывать температурно-влажностный режим отдель-
ных дорожных районов. Метод включен в действующие отраслевые нормы 
ОДН 218.1.052–20025. Адекватность применения этого метода в различных 
природно-климатических условиях подтверждена в работах [29, 30]. 

Территориальное распространение элементов географического ком-
плекса формирует особенности водно-теплового режима грунтов рабочего 
слоя земляного полотна отдельных регионов и, как следствие, изменчивость 
расчётных показателей прочности и деформируемости в различных дорожно-
климатических зонах. 

Так, профессора И.А. Золотарь и В.М. Сиденко предлагают выражать 
связь модуля упругости с влажностью грунта аналитически, зависимостью [31] 

 n
NE

W
 . (1) 

                                                        
5 Оценка прочности нежёстких дорожных одежд. ОДН 218.1.052–2002 / Государственная служ-
ба дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации. М: Информавтодор, 
2002. 80 с. 
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При этом И.А. Золотарь обосновал значения численных показателей  
N = 217 и n = 1,7, зависящих от разновидности грунта, равными, например, 
для суглинков 217 и 1,7 соответственно. Основываясь на результатах экспе-
риментальных исследований, В.М. Сиденко предлагает принимать числовой 
показатель n в зависимости от коэффициента уплотнения грунта (n = 1 при  
Kу = 0,8; n = 2 при Kу = 0,9; n = 3 при Kу = 1,0). В результате выполненных ла-
бораторных исследований и полевых испытаний авторами [31] предложены 
таблицы с расчётными показателями свойств грунтов земляного полотна 
в разных природных условиях (II, III, IV, V ДКЗ). 

Комплекс полевых и лабораторных работ, выполненных с участием ав-
тора на территории Западной Сибири (в пределах уточнённых границ II ДКЗ), 
позволил установить функциональные зависимости модуля упругости глини-
стых грунтов от относительной влажности, имеющих следующий вид: 

– для пылеватых суглинков 

 2,855
сг 239,16 рWE e   ; (2) 

– для пылеватых супесей 

 5,053
сп 1590,4 рWE e   . (3) 

Величина достоверности аппроксимации установленных зависимостей 
составила 

сг

2 0,87ER   – для суглинков пылеватых и 
сг

2 0,81ER   – для супесей 
пылеватых, что указывает на высокую степень соответствия трендовой моде-
ли исходным сведениям и возможность применения уравнений (2) и (3) для 
прогноза расчётных значений модуля упругости глинистых грунтов. 

Авторы работ [32, 33] считают, что в рамках совершенствования регио-
нальной нормативной базы для проектирования нежёстких дорожных одежд 
на основе учёта изменчивости признаков геокомплекса назначение расчётных 
свойств грунтов целесообразнее принимать по таблицам (в зависимости от 
гидрологических условий местности и случаев воздействия нагрузки), разра-
ботанным для отдельных административных образований, территория кото-
рых разделена на дорожные районы. 

Ниже представлен фрагмент таблицы с расчётными значениями характе-
ристик влажности, прочности и деформируемости глинистых грунтов рабочего 
слоя земляного полотна для дорожных районов на территории Томской области. 
При определении характеристик принята наиболее распространённая на террито-
рии исследования четырёхслойная конструкция дорожной одежды (двухслойный 
асфальтобетон, основание из щебня и гравийно-песчаная смесь в дополнитель-
ном слое основания) с возвышением поверхности земляного полотна над уров-
нем грунтовых вод от 0,5 до 2,5 м. 

Интервал варьирования значений коэффициента влагопроводности 
грунтов земляного полотна для Томской области принят от 2,0 до 6,0 см2/ч. 

Сопоставление экспериментально установленных свойств, например, 
суглинка пылеватого со значениями, представленными в ОДН 218.046–01, 
свидетельствует, что отклонения значений модуля упругости при различной 
расчётной относительной влажности грунта завышены на величину до 44 %. 
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Результаты исследований, направленных на совершенствование регио-
нальной нормативной базы в ряде регионов Российской Федерации, утвер-
ждены и введены в действие (СТО 11.20156 и СТО УАД ТО 10-20157). Подоб-
ные стандарты позволяют расширить укрупнённые показатели грунтов, пред-
ложенные в ОДН 218.046-01 и применяемые для расчёта нежёстких дорожных 
одежд по условию прочности, что способствует обеспечению качества их 
проектирования. 
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